
 جامعة طنطا         

 كلٌة طب الأسنان         
 الدراسات العلٌا والبحوث     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   0202/0202الماجستٌر بمسم طب أسنان الأطفال للعام الجامعً المسجلٌن لدرجة 

 الإشرافأعضاء هٌئة  تارٌخ التسجٌل باللغة الإنجلٌزٌة وان البرتوكولعن باللغة العربٌة عنوان البرتوكول الطبٌباسم  م

 نهاد سمٌر السٌد عبدالهادي 1
التمٌٌم السرٌري ورضا الوالدٌن عن تاج 

 البٌوفلٌكس فً الأضراس اللبنٌة

Clinical Evaluation and Parental 
Satisfactio of Bioflx Crown in 

Primary Molars 
12/12/0202 

 أمٌنة محمد النبوي الحصري أ.د/
 شٌماء مصطفً حدوة د/

 أسماء عزالدٌن أحمد علً 0
التمٌٌم الإكلٌنٌكً والمعملً لمادة إمبراس وٌت 

 بوند السادة للشموق فً الأضراس الدائمة
 

Clinical and Laboratory 
Evaluation of Embrace Wet Bond 

Fissure Sealant in Permanent 
Molars 

02/11/0202 
 ا.د/ أمٌنه محمد الحصري

 د / ناهد سعٌد شكر

 ألاء هانً محروس 3

تأثٌر التمادم على لوة رابطة المص والتسرب 
الدلٌك والصلادة للألكاسٌت والمركبات النشطة 

 بٌولوجٌا للراتنج فً الضروس اللبنٌة
 

Effect of Aging on Bond 
Strength, Microleakage and 

Microhardness of AIkasite and 
Bioactive Composites in Primary 

Molars 

02/11/0202 
 ا.د/ ناهد عبدالمجٌد أبوهمٌلة

 أ.م.د / جٌهان عبدالمنعم العلٌمً
 د / نورا إسماعٌل أبوزٌنة

 رٌهام رشدي عبدالمادر 2
نتائج علاج الإستئصال الجزئً للب السن 
بإستخدام معجون السٌرامٌن الحٌوي فً 

 بنٌةالأضراس الل

Treatment Outcomes of 
PuIpotomy with Totalfill 

Bioceramic in Primary Molars 
02/11/0202 

 ا.د/ أمٌنة محمد الحصري
 د / سارة حسنً إسماعٌل

 اسراء كمال محمود المدبولً 2
تمٌٌم المعرفة ,الموالف وممارسات النساء 

الحوامل فٌما ٌتعلك بنظافة فمهن وصحة الفم 
 للرضع 

Assessment of Knowledge, 
Attitude and Practice of Pregnant 

Females Regarding Their Oral 
Hygiene and Infantsʼ Oral Health 

02/11/0202 
 أ.م.د / محمد حسن البٌومً
 أ.م.د/حسام ماهر محمود

 نورهان ابراهٌم عبدالغفار عباس 6
تمٌٌم مادة أٌكوٌا فل جلاس أٌونومر بإستخدام 

ورٌد الفضً كطرٌمة ذكٌة فً علاج نخر الفل
 الأضراس الأولٌة

Assessment of Equia Fil Glass 
Ionomer utilizing SDF as 

ASMART Method in Carious 
primary Molars 

02/10/0202 
 ا.د/ أمٌنة محمد النبوي الحصري

 د / نانسً محمد متولً

 نورا اسماعٌل رمضان شعٌشع 7
ف والحفار الذكً تمٌٌم هلام الكٌري مو

كتمنٌات تدخل صغرى للإزالة الإنتمائٌة للنخر 
 فً الأضراس اللبنٌة 

Evaluation of Carie Move GeL 
and Smart Bur as Minimal 

Invasive techniques for Selective 
Caries Removal in primary 

Molars 

02/10/0202 
 / ناهد عبدالمجٌد أبوهمٌلةا.د

 ماعٌلد / سارة حسنً إس



      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
 رغد عبدالمادر عماد
 )وافدة من سورٌا(

فعالٌة هلام زٌت الزٌتون المعالج بالأوزون 
على شفاء السنخ والألم بعد عملٌات خلع 

 الأسنان اللبنٌة

Effectiveness of Ozonated Olive 
Oil Gel on Socket Healing and 
Postoperative Pain Following 

Primary Teeth Extraction 

 / نجوى عبد الهادي غنٌما.د 02/11/0202

 أ.م.د/ شٌماء شعبان الدسولً

   0202/0202للعام الجامعً  طب اسنان الاطفالبمسم  هلدكتوراالمسجلٌن لدرجة  ا

 الإشرافأعضبء هيئخ  تبريخ انتسجيم ثبنهغخ الإَجهيسيخ عُىاٌ انجرتىكىل ثبنهغخ انعرثيخ عُىاٌ انجرتىكىل انطجيتاسى  و

 رٌهام عبدالواحد ملٌجى اللٌنط /  1
التحلٌل الرلمى لأبعاد تٌجان الأسنان اللبنٌة 

وتمٌٌمها سرٌرٌا لدى عٌنة من الأطفال 
 المصرٌٌن

Digital Analysis of Primary 
Teeth Crown Dimensions and 

Clinical Evaluation in a Sample 
of Egyptian Children 

18/3/0202  
 أييُخ محمد انُجىي انذصري أ.د/

 َبهد سعيد شكر د/

 شرف رشب فبروق أ.و.د/

 أحمد محمد سوٌلم حمدط/  0
التمٌٌم الأكلٌنٌكى للأجهزة الشفافة المتحركة 

المدعومة رلمٌاً فى تصحٌح العضة المعكوسة 
 الامامٌة فى مرحلة الاسنان المختلطة

Clinical Evaluation of Digitally 
Assisted of Anterior Cross bite 

in Mixed Dentition 
02/11/0202  

 نجوى عبدالهادى على غنٌم أ.د/
 شٌماء شعبان الدسولى أ.م.د/



 جامعة طنطا          
 كلٌة طب الأسنان          

 الدراسات العلٌا والبحوث     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0202/0202بٌولوجٌا الفم للعام الجامعً  الماجستٌر بمسم المسجلٌن لدرجة

 أعضاء هٌئة الإشراف تارٌخ التسجٌل عنوان البرتوكول باللغة الإنجلٌزٌة عنوان البرتوكول باللغة العربٌة اسم الطبٌب م

 أٌة ٌوسف عبدالسلام أبوهاشم 1
سمٌة فٌتامٌن د على غدة اللعاب تحت الفن 

ائً السفلً للفئران البٌضاء والدور الول
 المحتمل لفٌتامٌن ن "

Vitamin D Toxicity on the 
Submandibular Salivary Gland 

of Albino Rats and the 
Possible Protective Role of 

Vitamin K 

01/1/0202 
 أ.د/هبه محمد الطوخً

 أ.د/جٌهان شحاته البسطوٌسً



 جامعة طنطا         
 نان كلٌة طب الأس        

 الدراسات العلٌا والبحوث    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

   0202/0202المسجلٌن لدرجة  الماجستٌر بمسم تموٌم الأسنان للعام الجامعً 

 أعضاء هٌئة الإشراف تارٌخ التسجٌل عنوان البرتوكول باللغة الإنجلٌزٌة عنوان البرتوكول باللغة العربٌة اسم الطبٌب م

 أمجد مجدي لندٌل 1

دراسه ممارنة حجم اللممة مع الأنماط المختلفة 
لسوء الإطباق الرأسً الهٌكلً  فً التصنٌف 
الأول بإستخدام التصوٌر الممطعً المحسوب 

 المخروطً فً البالغٌن المصرٌن

Comparative CBCT Study of 
Condylar Volume in Relation to 

Vertical Skeletal Class l 
Malocclusion in Egyptian Adults 

02/11/0202 
 / محمود إبراهٌم الشناويا.د

 أ.م.د/نٌفٌن محمد فخري

 مٌرنا عبدالعزٌز محمد الزهار 0
 الوضع السهمً للمواطع

المركزٌة العلوٌة بالنسبة للجبهة لدى الأفراد 
 المصرٌٌن الذٌن لدٌهم علالات هٌكلٌة مختلفة

Sagittal Position of Maxillary 
Central Incisors in Relation to the 

Forehead in Egyptian Subjects 
with Different Skeletal 

Relationships 

01/1/0202 
 / نهله السٌد جمعها.د

 أ.م.د/ نفٌن محمد فخري

3 
 شٌماء على الصالحٌة

 )وافدة من سلطنة عمان(

ٌروكسٌد دراسه مخبرٌة للممارنة بٌن تأثٌر ب
الهٌدروجٌن وجٌل الأوزون على لوة رابطة 

 المص لحاصرات تموٌم الأسنان

Comparison Between the Effect 
of Hydrogen Peroxide and Ozone 

Gel on Shear Bond Strength of 
Orhodontic BracKets 

 / إٌمان مصطفى الشوربجًا.د 02/11/0202
 ا.د/ صفاء على الغباشى

2 
 عبدالجلٌل أسماء حمود

 )وافدة من الٌمن(

تمٌٌم ممارنه لموى المص للمادة الرابطة فً 
 خمس أنظمة لواصك تموٌمٌة مختلفة

Comparative Evaluation of Shear 
Bond Strength for Five Different 
Orthodontic Adhesive Systems 

 / عطٌه عبدالوارث ٌوسفا.د 12/12/0202
 د / شرٌف فتحً رمضان مرسً

   0202/0202للعام الجامعً  تموٌم الاسنانبمسم  هلدكتوراا المسجلٌن لدرجة

 الإشرافأعضبء هيئخ  تبريخ انتسجيم ثبنهغخ الإَجهيسيخ عُىاٌ انجرتىكىل ثبنهغخ انعرثيخ عُىاٌ انجرتىكىل انطجيتاسى  و

1 

 

 أثىزيدأيجد عجدانغفىر  ط / 

 

البنسلٌدر المطبوع ثلاثى الابعاد ممابل جهاز 
البندول ذو التدعٌم العظمى لإرجاع ضروس 

 الفن العلوى

Three Dimensional Printed 
Beneslider Versus Bone 

Anchored Pendulum Appliance 
for Maxillary Molar Distalization 

12/2/1212  
 أ.د/اٌمان مصطفى الشوربجى
 أ.د/عطٌة عبدالوارث ٌوسف



 جامعة طنطا         
 كلٌة طب الأسنان         

 الدراسات العلٌا والبحوث     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0202/0202المسجلٌن لدرجة  الماجستٌر بمسم طب الفم وأمراض اللثة وطرق التشخٌص والأشعة للعام الجامعً 

 أعضاء هٌئة الإشراف تارٌخ التسجٌل عنوان البرتوكول باللغة الإنجلٌزٌة عنوان البرتوكول باللغة العربٌة اسم الطبٌب م

 اٌمان محمد محمد عبدالبالً 1
 استخدام النانوهٌدروكسٌابٌتاٌت

المحمل بالكٌرسٌتٌن فً علاج العٌوب العظمٌة 
 فً المرحلة الثالثة من التهاب اللثة

Nano-Hydroxyapatite Loaded 
with Quercetin in the Treatment 
of Intra-bony Defects in Stage III 

Periodontitis 

12/12/0202 
 ملان ٌوسف محمد /د.أ

 د/أحمد محمد الغاٌش

 أمٌرة عبدالفتاح السٌد الفرماوي 0

تمٌٌم تأثٌر محلول أوكسالات البوتاسٌوم 
النانومتري ممابل محلول أوكسالات البوتاسٌوم 

 لٌدي فً علاج فرط حساسٌة الاسنانالتم

Evaluation of The Effect of 
Nanometric Postassium Oxalate 

Solution Versus Traditional 
Potassium Oxalate Solution in 

The Treatment of Cervical 
Hypersensitivity 

12/12/0202 
 أ.د / لبنى عبدالمنعم الجمال
 أ.د/ماجد عبدالتواب الممري

 د / أحمد محمد الغاٌش

 أٌه عٌد صلاح رزق 3

فعالٌة المورٌنجا أولٌفٌرا ممابل الفٌبرٌن الغنً 
بالصفائح الدموٌة المابل للحمن فً علاج 

المرحلة الثانٌة من التهاب دواعم السن لدى 
 مرضى السكري

Efficacy of Moringa Oleifera 
versus injectable Platelet – Rich 

Fibrin in the Treatment of Stage ll 
Periodontitis in Diabetic patients 

12/12/0202 
 أ.د/ أمال عبدالرحٌم الحصى

 د/ رضا صابر معوض
 أ/د/ محمد عطٌه سعد عطٌه

 ألاء شرٌف حافظ موسً 2

دراسة اكلٌنٌكٌة تمٌٌمٌه لحمن الفٌبرٌن الغنً 
بالصفائح الدموٌة مع أو بدون 

مساعد لعلاج السٌبروفلوكساسٌن الموضعً ك
اللثه غٌر الجراحً للمرحلة الثانٌة والدرجه ب 

 من التهاب اللثه لدى مرضى السكري

Evaluation of Locally Delivered i 
– PRF With or Without 

Ciprofloxacin as an Adjunct to 
Non – Surgiecal Periodontal 
Therapy for  management of 

Stage ll Grade B Periodontitis in 
Diabetic Patients 

12/12/0202 
 أ.د/ هدى محمدالجندي

 أ.د/ سحر فوزي غرابة
 د/ منى الأحمدي الملٌجً

 محمد سالم محمد سالم حجازي 2

تمٌٌم إستجابة طعم الأنسجة الرخوة حول 
 –الدعامات ثلاثٌة الأبعاد من البولً مٌثٌل 

مٌثٌل أكرٌلٌت ممابل التٌتانٌوم مع وضع 
 نانغرسات الأس

Evaluation of Soft Tissue graft 
Healing Response around 3D – 

Printed Poly Methyl – Methyl 
Acrylate (PMMA) versus Titanium 
Customized Healing Abutments 
With Delayed Implant Placement 

02/11/0202 
 أ.د / إبتسام عبدالخالك الزفزاف

 د / باسم نبٌل الفحل
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبدالله اسماعٌل والً أٌمن 2

تمٌٌم إلتئام ترلٌع الأنسجة الرخوة حول 
دعامات البولً اثٌر كٌتون كٌتون المصممة 
والمطحونة حوسبٌاً ممابل دعامات التٌتانٌوم 
فً جراحات الأغشٌة اللثوٌة فً الزرعات 

 المتأخرة

Evaluation of Healing Response 
of Soft Tissue graft around CAD / 

CAM Milled poly Ether Ketone 
Ketone versus Titanium Healing 

Abutment in Mucogingival 
Approach of Delayed Implant 

pIacement 

02/10/0202 

 أ.د / سحر فوزي غرابة
 د / باسم نبٌل الفحل
 أ.م.د / تامر محمد نصر

 

 أحمد شوكت أحمد طاش 6

بة والجمالً والشعاعً لإستجا,التمٌٌم السرٌري
الأنسجة الرخوة للشفاء بإستخدام ثنائً 

سٌلٌكات اللٌثٌوم المطحون بإستخدام برنامج 
تمنٌة التصنٌع بمساعدة الحاسوب المخصص 
ممابل دعامات الشفاء التاٌتانٌوم المباسٌة فً 

 وضع الغرسات المتأخره

Clinical, Esthetical and 
Radiographic Evaluation of Soft 

Tissue Healing Response to 
Customized CAD / CAM Milled 

Lithium disilicate versus 
Standard Titanium Healing 

Abutments in Delayed Implant 
pIacement 

02/10/0202 
 أ.د / حافظ محمد دٌاب
 أ.م.د / تامر محمد نصر

 محمد مجدي عبدالموجود جاد 7

 فعالٌة سمالة مركبة
لألجٌنات فً علاج من الزجاج النشط وبولٌمر ا

التأكل العظمً الأفمً: تجربة عشوائٌة 
 منضبطة

The Efficacy of Alginate / Nano 
Bioactive Glass Ceramic 

Composite Scaffold in Treatment 
of Periodontal Supra – Osseous 

Defect: A Randomized controlled 
Trial 

18/0/0202 
 أ.د / ماهر محمد محمود التونسً

 أ.د / ملان ٌوسف محمد
 د / أحمد محمد بدر



 جامعة طنطا         
 كلٌة طب الأسنان         

 الدراسات العلٌا والبحوث   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

   0202/0202المسجلٌن لدرجة  الماجستٌر بمسم العلاج التحفظً للأسنان للعام الجامعً 

 أعضاء هٌئة الإشراف تارٌخ التسجٌل عنوان البرتوكول باللغة الإنجلٌزٌة عنوان البرتوكول باللغة العربٌة اسم الطبٌب م

 نورهان طارق شكري البسٌونً 1
التمٌٌم المختبري لتكٌف جدار التجوٌف فً 

الترمٌمات المركبة الراتٌنجٌة الممواة 
 بالألٌاف المصٌرة

In – vitro Evaluation of Cavity Wall 
Adaptation of Short Fiber 

Reinforced   Composite Resin 
Restorations 

02/10/0202 
 ثرٌا محمد جنٌد أ.د/

 لٌلً طاهر لشموش د/

 ندا أحمد محمد ذكً 0
الصلادة الدلٌمة ودرجة تحوٌل الترمٌمات 

الإنسٌابٌة ذو الكتلة الواحدة ممابل 
 ملٌدٌة المابلة للتدفكالراتنجات المركبة الت

Microhardness and Degree of 
Conversion of Bulk Fill versus 

Conventional 
flowable Composite Resins 

02/10/0202 
 حسٌن ٌحًٌ السٌد أ.د/

 د/هند علً ابراهٌم
 إٌمان محمد البحراوي أ.م.د/

 أمٌرة السٌد الشهاوي 3
 لوة رابطة المص الدلٌمة لمادة الترمٌم

ألكازٌت مع العاج عند درجة حموضة لعابٌة 
 مختلفة

Micro shear Bond Strength of 
Alkasite Restorative Material to 
Dentin at Different Salivary PH 

18/0/0202 
 حسٌن ٌحًٌ السٌد أ.د/
 هند علً ابراهٌم د/

 بسمة السٌد أحمد المرحومً 2
لوة رابطة المص الدلٌك للمادة اللاصمة 

العالمٌة للمٌنا منزوعة المعادن ضد المعاد 
 تمعدنها

Microshear Bond Strength of 
Composite Resin to Demineralized 

Versus Remineralized Enamel 
Surface. 

18/0/0202 
 أ.د/ علً إبراهٌم عبدالله

 د / هند علً إبراهٌم الجنش

2 
 أمتنان على محمد حسٌن
 )وافدة من السودان(

غسول الفم على ثبات اللون والصلابة  تأثٌر
 -الدلٌمة  للرانتج المركب النانو الهجٌن 

 دراسة معملٌة

The Effect of Mouthwash on The 
Color Stability and Microhardness 
of a Nanohybird Resin An in-Vitro 

Study 

 ا.د/ على ابراهٌم عبدالله 12/12/0202

 د/ هند على ابراهٌم الجنش

6 
 شذى مصطفى فضٌل 
 )وافدة من السودان(

تأثٌرمعدلات لوه دفع مختلفة لمركب 
الراتٌنج المنشط بالموجات الصوتٌة على 
 التكٌف مع جدران تجوٌف الفئة الاولً 

Effect of Different Extrusion Force 
Rates of Sonically Activated Resin 
Composite On the Adaptation To 

Class1 Cavity Walls  

 ا.د/ ثرٌا محمد جنٌد  01/1/0202
 د/ عبدالرحمن أحمد الشٌخ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0202/0202للعام الجامعً العلاج التحفظى بمسم  الدكتوراة المسجلٌن لدرجة

 الإشرافأعضبء هيئخ  تبريخ انتسجيم ثبنهغخ الإَجهيسيخ عُىاٌ انجرتىكىل ثبنهغخ انعرثيخ عُىاٌ انجرتىكىل انطجيتاسى  و

 أييرح َجيم يصطفً كًبل /ط 1
تمٌٌم إكلٌنٌكى للأسنان المعالجة لبٌا 
 بترمٌمات الراتنج المموى بالالٌاف

Clinical Evaluation of 
Endodontically Treated Teeth 

with Fiber-Reinforced 
Composite Resin Restorations 

21/3/1212  

 على ابراهٌم العرالى شلبى أ.د/
 ماجدة العرالى شلبى أ.د/
 اٌمان عبدالغنى شبل د/



 جامعة طنطا         
 كلٌة طب الأسنان         

 الدراسات العلٌا والبحوث   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

   0202/0202سنان للعام الجامعً المسجلٌن لدرجة  الماجستٌر بمسم المواد الحٌوٌة فً طب الأ

 أعضاء هٌئة الإشراف تارٌخ التسجٌل عنوان البرتوكول باللغة الإنجلٌزٌة عنوان البرتوكول باللغة العربٌة اسم الطبٌب م

 أٌه محمد عبدالستار نوٌشً 1

تمٌٌم النشاط المضاد للمٌكروبات والخواص 
الفٌزٌومٌكانٌكٌة لأسمنت الأٌونومر الزجاجً 

عدل بمستخلص المورٌنجا أولٌفٌرا المضافة الم
 بواسطة السٌلٌكا المسامٌة

Evaluation of Antimicrobial 
Activity and Physico – 

Mechanical Properties of Glass 
lonomer Cement Modified by 

Moringa Oleifera Extract 
Delivered by Mesoporous Silica 

Nanoparticles 

12/12/0202 
 م.د/ سامً منصور الصفتًأ.

 د/ مً سامً شتا

 أحمد عباس ٌوسف حسن 0
شفافٌة ولوة الزركونٌا الشفافة ذات المحتوى 

 المختلف من الإترٌا والمعالجات السطحٌة
 

Translucency and Strength of 
Translucent Zirconia With 

Different Yttria Content and 
Surface Treatments 

01/1/0202 
 م.د/ جٌهان عبدالمنعم العلٌمًأ.

 د/ إٌناس عبدالمنعم الشناوي

   0202/0202للعام الجامعً   خواص المواد الحٌوٌة بمسم الدكتوراةالمسجلٌن لدرجة  ا

 الإشرافأعضبء هيئخ  تبريخ انتسجيم ثبنهغخ الإَجهيسيخ عُىاٌ انجرتىكىل ثبنهغخ انعرثيخ عُىاٌ انجرتىكىل انطجيتاسى  و

 دًدي ادًد عسة ثهطً /ط 1
تأثٌر تعدٌل مركب الراتنج المؤلت المطبوع 

ثلاثى الابعاد بمواد نانوٌة مختلفة بعد 
 الشٌخوخة الاصطناعٌة : التوصٌف الشامل

Effect of Modifying 3D Printed 
Provisional Artificial Aging: 

Comprehensive Characterization 
12/2/1212  

 أ.د/منال أحمد الابٌارى
  صبحى أ.م.د/ إٌمان محمد



 جامعة طنطا         
 كلٌة طب الأسنان         

 الدراسات العلٌا والبحوث   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

   0202/0202ام الجامعً المسجلٌن لدرجة  الماجستٌر بمسم الاستعاضة الصناعٌة للع

 أعضاء هٌئة الإشراف تارٌخ التسجٌل عنوان البرتوكول باللغة الإنجلٌزٌة عنوان البرتوكول باللغة العربٌة اسم الطبٌب م

1 
 ط/ زٌنب سامً محمد حافظ حسٌن

تأثٌر التمادم على دلة الراتنجات الأكرٌلٌن 
المخروطٌة ممابل ثلاثٌة الطبع ذات الإتجهات 

 فةالمختل

The Effect of Thermocy cling 
on the Accuracy of Milled 

Versus Different 3D Printing 
Orientation of Acrylic Resin 

Denture Bases 

18/0/0202  
 أ.د/ ناهد أحمد كامل كاشف

 د / مروه عبدالعزٌز عبدالوهاب

0 
 ط/ مؤمن محمود محمد  الشافعً

الأسنان تمٌٌم لوة رابطة المص بٌن لاعدة 
المرنة المصنوعة بواسطة الطباعة ثلاثٌة 

الأبعاد والأسنان المصنوعة بالكمبٌوتر وأسنان 
 الأطمم التملٌدٌة

Evaluation of Shear Bond 
Strength of 3D printed Flexible 

Denture Base to Milled and 
Conventional Denture Teeth 

18/0/0202  
 أ.د/ عزه عبدالمنعم السجاعً

 / محمد جمال الكفراويد

 ط/ سارة فاضل السعٌد عبدالفتاح 3

تأثٌر الوسائل المٌكانٌكٌة للإلتصاق والتدوٌر 
الحراري على لوة رابطة المص بٌن لاعدة 
طمم الأسنان المصنوعة بواسطة الطباعة 
ثلاثٌة الأبعاد والأسنان الصناعٌة التملٌدٌة 

 والأسنان المصنوعة بواسطة التصمٌم
 بالكمبٌوتروالتصنٌع 

Effect of Macromechanical 
Means of Retention and 
Thermocycling on Shear 

Bond Strength of 3D printed 
Denture Base Bonded to both 

prefabricated and Milled 
Artificial Teeth 

18/0/0202  
 أ.د/ أحمد محمد علم الدٌن
 د/ محمد جمال الكفراوي

   0202/0202للعام الجامعً  الاستعاضة الصناعٌة بمسم  هالدكتورا المسجلٌن لدرجة

 الإشرافأعضبء هيئخ  تبريخ انتسجيم ثبنهغخ الإَجهيسيخ عُىاٌ انجرتىكىل ثبنهغخ انعرثيخ عُىاٌ انجرتىكىل انطجيتاسى  و

 َهً يًدوح دبيد انكبفىري/ ط 1

التمٌٌم السرٌرى والمخبرى لتأثٌر توجٌة 
الطباعة ثلاثٌة الأبعاد وسمن الطبمات على 
ورضا المرضى فى أطمم الاسنان الكاملة 

 العلوٌة 

Clinical and Laboratory 
Assessment of 3D Printing 

Orientation and Film 
Thickness on the Accuracy 
and Patient Satisfaction of 

Maxillary Complete Dentures  

12/2/1212  
 أ.د/ عطٌة على الجندى

 أ.د/إبراهٌم رمضان التركى



 جامعة طنطا         
 كلٌة طب الأسنان         

 الدراسات العلٌا والبحوث   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0202/0202المسجلٌن لدرجة  الماجستٌر بمسم التركٌبات الثابتة للعام الجامعً 

 أعضاء هٌئة الإشراف تارٌخ التسجٌل وكول باللغة الإنجلٌزٌةعنوان البرت عنوان البرتوكول باللغة العربٌة اسم الطبٌب م

ط / أمنٌه عبدالحلٌم عبدالمعز  1
 عبدالحلٌم

مماومة الكسرللتٌجان الجذرٌة الأمامٌة بمواعد 
 راتنج مختلفة

Fracture Resistance of 
Anterior Endocrown With 

Different Resin Base 
Materials 

12/12/0202  
 صدٌك محمد كامل أ.م .د/ محمد

 د/ رانٌا خضر أحمد

0 
 ط/ رٌم مختار علً السبروت

ممارنة لوة الرابطة بٌن سبٌكة التٌتانٌوم 
ومركبات الراتنجات المصنعة بالاضافة والطرح 

 بعد المعالجة بالضوء

Comparison Bond Strength of 
Titanium Alloy to Additive and 

Subtractive Manufactured 
Resin Composite after Post-

Curing 

02/10/0202  

 أ.د/ محمد فرج عٌاد
 د/ دٌنا محمد الشمفً

 أ.د/ الرفاعً صبحً المناوي

3 
 ط/ أسماء فرج محمود فرج

تأثٌر جزٌئات نانو الفضة والعلاج باللٌزر على 
 لوة رابطة الشد لدعامة الألٌاف الزجاجٌة

Effect of Silver Nanoparticles 
and Laser Treatment on 

Tensile Bond Strength of 
Glass Fiber post 

18/0/0202  

 أ.م .د/ محمد صدٌك محمد كامل
 د/ دٌنا محمد الشمفً

 



 جامعة طنطا         
 كلٌة طب الأسنان         

 الدراسات العلٌا والبحوث   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

   0202/0202لمسجلٌن لدرجة  الماجستٌر بمسم أمراض الفم للعام الجامعً ا

 أعضاء هٌئة الإشراف تارٌخ التسجٌل عنوان البرتوكول باللغة الإنجلٌزٌة عنوان البرتوكول باللغة العربٌة اسم الطبٌب م

1 
 ط / أمٌرة طارق سلٌمان شمس

التمٌٌم الكمً لتولد الأوعٌة الدموٌة فً 
إستخدام الإندوجلٌن )سً دي الأورام ب

( فً الورم الأرومً المٌنائً : دراسة 122
 سرٌرٌة مرضٌة ومناعٌة نسٌجٌة كٌمٌائٌة

Quantitative Assessment of 
Tumor Angiogenesis Using 

Endoglin (CD105) in 
Ameloblastoma : A 

Clinicopathologic and 
Immunohistochemical Study 

02/11/0202  
 السٌد محمد درازأ.د/ 

 د/ وفاء عبدالرحمن مصطفى

0 
 ط/ هدٌر مسعود عبد المغنً دراز

فً الأورام  163تمٌٌم ظهور سً دي 
الحبٌبٌة الطرفٌة والمركزٌة ذات الخلاٌا 
العملالة التً تصٌب التجوٌف الفموي : 
دراسة سرٌرٌة مرضٌة ومناعٌة نسٌجٌة 

 كٌمٌائٌة

Assessing the Expression of 
CD163 in Peripheral and 

Central Giant Cell 
Granulomas affecting the Oral 
Cavity : A Clinicopathologic 
and lmmunohistochemical 

Study 

02/11/0202  
 أ.د/ إٌمان محٌى الدٌن مجاهد

 د/ بسنت حمدي أبوزٌد

3 
 ط/  إٌمان حسان ملاح  أحمد نور

تمٌٌم ظهور الصبغة المناعٌة النسٌجٌة 
لكٌمٌائٌة لسلوج وفاسٌن فً الورم ا

 الأرومً المٌنائً 

Assessment of 
lmmunhoistochemical 

Expressions of Slug and 
Fascin in Ameloblastoma 

 

02/11/0202  
 أ.د / عادل محمد راغب

 د/ هبه السٌد محمد ٌوسف

2 
 ط/ سارة حسٌن إسماعٌل علٌوه

تمٌٌم ظهور الصبغة المناعٌة النسٌجٌة 
وماترٌكس 0كٌمٌائٌة لكل من سوكس ال

فً الأكٌاس المرنٌة  9مٌتالوبروتٌنٌز
 سنٌة المنشأ والأكٌاس السنٌة

Assessment of 
lmmunohoistochemicaI 

Expressions of SOX2 and 
MMP9 in 

02/10/0202  
 أ.د/ ناهدعماد الدٌن أبوعظمه

 د/ هبه السٌد محمد ٌوسف



 جامعة طنطا         
 كلٌة طب الأسنان         
 الدراسات العلٌا والبحوث   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0202/0202المسجلٌن لدرجة  الماجستٌر بمسم جراحة الفم والوجه والفن والتجمٌل للعام الجامعً 

 أعضاء هٌئة الإشراف تارٌخ التسجٌل باللغة الإنجلٌزٌة عنوان البرتوكول عنوان البرتوكول باللغة العربٌة اسم الطبٌب م

1 
 ط / عبٌر رزق زكرٌا ناصف

تمٌٌم دلة زرع الأسنان الفوري 
الموجهه بالجذر فً منطمة الضرس 

 الفكً العلوي

Evaluation of the Accuracy of Root 
Guided Immediate Implant Placement 

at Maxillary – Molar Region 
12/12/0202  

 أ.د/ محمودالسٌد خلٌفة
 د/ منى سامً شتا

0 
 ط / محمد إبراهٌم الجوهري

تمٌٌم الوسادة الدهنٌة الشدلٌة كطعم مع 
شبكة التٌتانٌوم المصممة خصٌصاً 

للمرٌض فً إعادة بناء كسر لاع حجاج 
 العٌن

Evaluation of  Buccal Fat Pad as a 
Graft With Customized Titanium 

Mesh for Orbital Floor 
Reconstruction 

12/12/0202  
 أ.د/ محمودالسٌد خلٌفة
 د/ وسام حامد السعدنً

3 
 ط/ أسماء السباعً مصطفى

تمٌٌم رفع الجٌب الأنفً بإستخدام 
مثالب دٌنساه وبمساعدة الدلٌل 

 الجراحً مع وضع الغرسه المتزامنه

Evaluation of Crestal Sinus Floor 
Elevation using Densah Burs via 
Surgical Guide and Simultaneous 

Implant Placement 

12/12/0202  

 
 أ.د / خالد عبدالحمٌد سعد

 د/ منى سامً شتا
 
 

2 
 ط/ محمد عبدالرحمن محمد البطل

تمٌٌم زٌادة البروز المفصلً بإستخدام 
غرسة بولً إثٌر إثٌر كٌتون مصممة 
خصٌصاً لعلاج خلع المفصل الفكً 

 الصدغً

Evaluation of Articular Eminence 
Augmentation With acustom – made 
polyether Ether Ketone implant for 
the Treatment of TMJ Dislocation. 

18/0/0202  

/ أحمد مصطفى د.أ.م
 الشرٌف

 د/ أحمد جمال أبوشهبه

2 
 فارس عناد شلال العنزى

 )وافد من السعودٌة(

بالتمنٌات  التمنٌات الإضافٌة ممارنةً 
الحفرٌة فً تصنٌع الصفائح المخصصة 
لتثبٌت كسور الفن السفلً بٌن الثموب 

 الذلنٌة : دراسة عشوائٌة محكمة

Additive versus Subtractive 
Manufacturing Techniques of 
Custom – Made Plates for the 

Fixation of Interforaminal Mandibular 
Fractures: 

A Randomized Controlled Trial 

01/1/0202 
 د/ رفٌك رمضان بدٌر.أ

 د /أحمد جمال أبوشهبه

6 
 محمد أحمد ثامر المسعود

 )وافد من السعودٌة(

الشرٌحة المصممة إفتراضاً خصٌصاً 
للمرٌض ممابل شرٌحة لامبدا ثلاثٌة 
الأبعاد لعلاج كسور تحت لممة مفصل 
الفن السفلً )دراسة سرٌرٌة محكمة 

 وائً(ذات توزٌع عش
 

Virtually Designed Custom – Made 
Titanium plate versus Three- 

Dimensional Lambda plate for 
Management of Mandibular 

Subcondylar Fractures: 
(ARandomized Controlled Trial 

01/1/0202 
 د/ محمد محمد سعد خضر.أ

 د /أحمد عبداللطٌف مصلح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 عبدالعزٌز محسن أطمٌش

 )وافد من السعودٌة(

تمٌٌم دلة الشرٌحة ثلاثٌة الأبعاد 
المصنوعة خصٌصاً للمرٌض فً رض 

 وتثبٌت كسور زاوٌة الفن السفلً

Evaluation of Accuracy of Patient 
Specific plate for Reduction and 

Fixation of Mandibular Angle 
Fracture 

01/1/0202 
 أ.د/ إبراهٌم محمد نوٌر

 سامً شتاد/ منى 

8 
 رؤى حسن جعفر الحسن

 )وافدة من السودان(

تمٌٌم تمنتٌه بزل المفصل مع الحمن 
النظامً لفالبروات الصودٌم فً علاج 

الأضطراب الداخلً للمفصل الفكً 
 الصدغً

Evaluation of  Tempormandibular joint 
Arthrocentesis With Systemic 

Sodium Valporate In The Management 
Of Tempromandibular Disorders  

02/11/0202 
 أ.د / رفٌك رمضان بدٌر

 د /أحمد عبداللطٌف مصلح

9 
 ألاء ٌوسف محمد شٌا

 )وافدة من السودان(

التمٌٌم الممارن لتجدٌد لب الأسنان 
بإستخدام سمالات مختلفة لعلاج الأسنان 

 الدائمة غٌر المكتمله غٌر الحٌوٌة

Comparative Evaluation of 
Endodontic Regeneration Using 

Different Scaffolds in management of 
Non – vital Immature Permanent 

Teeth 

01/1/0202 
 / أحمد حسٌن لبٌبا.د

 د / دالٌا عبدالحمٌد شرٌف

   0202/0202للعام الجامعً  جراجة الفم والوجه والفن التجمٌلبمسم  هالدكتورا المسجلٌن لدرجة

 الإشرافأعضبء هيئخ  تبريخ انتسجيم ثبنهغخ الإَجهيسيخ عُىاٌ انجرتىكىل ثبنهغخ انعرثيخ عُىاٌ انجرتىكىل انطجيتاسى  و

1 
 

  دغيديسبرح عجدانردًٍ  /ط
تمنٌة العناصر المحددة مع الشرائح 

المخصصة الموجهة فى علاج الكسور 
 المركبة لعظمة الوجنة

Finite Element Analysis with 
Customized Guided Plating System 

for Management of Zygomatic 
Complex Fractures 

21/3/1212  
 محمود السٌد خلٌفة أ.د/
 احمد مصطفى الشرٌف أ.م.د/
 نشأت برٌشةمرام  د/



 جامعة طنطا         
 كلٌة طب الأسنان         

 الدراسات العلٌا والبحوث   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

   0202/0202المسجلٌن لدرجة  الماجستٌر بمسم علاج الجذور للعام الجامعً 

 أعضاء هٌئة الإشراف تارٌخ التسجٌل عنوان البرتوكول باللغة الإنجلٌزٌة عنوان البرتوكول باللغة العربٌة اسم الطبٌب م

1 
 النادي ط / سماح محسن طاهر

المدرة على تشكٌل المنوات الجذرٌة وألم ما 
بعد العلاج بعد إستخدام مبادر النٌكل 

 تٌتانٌوم الدواره طفٌفة التوغل

Shaping Ability and 
Postoperative Pain after Using 

of Minimally Invasive 
NicKel – Titanium Rotary Files 

12/12/0202  
 أ.م .د/ نفٌن علً شاهٌن

 دٌنا علً عطٌةد/ 

0 
 ط/ هدٌل حسن محمد الفرت

التمٌٌم الإكلٌنٌكً والشعاعً للمعالجة اللبٌة 
التجدٌدٌة للأسنان الدئمة الغٌر مكتملة الغٌر 

 حٌة بإستخدام الدعامات المتنوعة

Clinical and Radiographic 
Assessment of Regenerative 

Endodontic Treatment for 
Immature Non – Vital 

permanent Teeth Using 
Various ScaffoIds 

02/10/0202  
 أ.م.د/ نفٌن علً شاهٌن
 د/ دالٌا عبدالحمٌد شرٌف

3 
 ط / ندى محمد محمد السٌد أحمد

تأثٌر تصمٌمات تجوٌف الوصول المختلفة 
وأنظمة المبارد على إنحراف لناة الجذر 

 وسمن العاج المتبمً فً
ً ) دراسة داخلٌة بالتصوٌر الممطع
 المحسوب بالشعاع المخروطً (

The Effect of Different Access 
Cavity Designs and File 
Systems on Root Canal 

Transportation and Remaining 
Dentin Thickness (In – vivo 

CBCT Study 

12/12/0202  
 أ.د/ أحمد حسٌن لبٌب

 د/ دالٌا عبدالحمٌد شرٌف

   0202/0202للعام الجامعً  علاج الجذوربمسم  هالدكتورا المسجلٌن لدرجة

 الإشرافأعضبء هيئخ  تبريخ انتسجيم ثبنهغخ الإَجهيسيخ عُىاٌ انجرتىكىل ثبنهغخ انعرثيخ عُىاٌ انجرتىكىل انطجيتاسى  و

1 
 صبنخ ادًد انسيد عجدانجهيم/ ط

 

تمٌٌم إكلٌنٌكى وإشعاعى باتصوٌر الممطعى 
المخروطى للمعالجة اللبٌة التجدٌدٌة للأسنان 
الدائمة غٌر الحٌوٌة غٌر المكتملة بإستخدام 

 دعامات وطرق تطهٌر مختلفة

Clinical and CBCT Assessment 
of Regenerative Endodontic 

Treatment of Non- vital 
Immature Permanent Teeth  
Using Different Scaffolds/ 

Disinfection Protocols 

01/1/0202  
 احمد حسٌن لبٌب أ.د/
 دٌنا على عطٌة د/


